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Лаборатория радиационно-конвективного теплообмена

отделения теплофизики

ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси»
1. Направления деятельности: 
Математическое моделирование и экспериментальное исследование процессов высокотемпературного теплообмена в технологических процессах и установках (газовые промышленные печи, электрические промышленные печи, электродуговые сталеплавильные печи, теплообменники и т.д.).

Автоматизация тепловых режимов работы технологических устройств различного функционального назначения (системы и алгоритмы автоматического управления для промышленных печей, сложных экспериментальных установок).

Разработка современных конструкций промышленных печей и высокотемпературного технологического оборудования. Разработка вспомогательного контрольно-измерительного и технологического оборудования для промышленных печей. 
Экспериментальное и теоретическое исследование процессов получения ультрадисперсных углеродных материалов.

Теплоперенос в гетерогенных средах. Исследование различных аспектов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

Статистическая физика, в частности теория перколяции и ее приложения.
Разработка высокоинформативных методов теплового неразрушающего контроля. Тепловизионная диагностика ограждающих конструкций зданий и технологических объектов.
4.2. Список опубликованных работ 
	№
 
	Название
	ППеч или рук.
	Издательство

Журнал

(название, номер, год)
	К-во печ. лист. или стр.
	Фамилии авторов
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	1
	Быстрая и медленная моды распространения фронта горения в гетерогенных системах
	–
	Письма в ЖЭТФ

2006, Т. 84, № 1.

С. 13-17
	6
	П.С. Гринчук,

О.С. Рабинович,

А.С. Рогачев,

Н.А. Кочетов

	2
	Cluster size distribution in percolation theory and fractal Cantor dust
	п
	Physical Review E. 

2007. Vol. 75, Iss. 4., 

art. no 041118 
	6
	P.S.Grinchuk 

	3
	Percolation Phenomena in Heterogeneous Combustion of Condensed Mixtures
	–
	International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. 
2006. Vol. 15, iss. 1. 

Pp. 17-32.
	16
	O.S. Rabinovich, 
P.S. Grinchuk, 
A.S. Rogachev,

N.A. Kochetov

	4
	Микроструктурные аспекты безгазового горения механически активированных смесей. Ч.I. Высокоскоростная микровидеосъемка состава NiAl
	–
	Физика горения и взрыва.

2006. Т.42, №4.

С.1-10
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	А.С. Рогачев,

Н.А. Кочетов,

В.В. Курбаткина,

Е.А. Левашов,

О.С. Рабинович,

П.С. Гринчук,

Н.В. Сачкова,

Ф.Бернар

	5
	Математическое моделирование сопряженного теплообмена в нагревательных печах с подвижным подом
	–
	ИФЖ, 2006.

Т. 79, № 3,

С. 3-11.
	9
	В.И. Тимошпольский,

М.Л. Герман,

П.С. Гринчук,
С.М. Кабишов



	6
	Сопоставление результатов расчета нагрева стальных заготовок в печи с шагающим подом с экспериментальными данными
	-
	Литье и металлургия.

2006. № 1 (37).

С.97-101.
	5
	В.И. Тимошпольский,

М.Л. Герман,

П.С. Гринчук,
С.М. Кабишов,

С.В. Корнеев

	7
	Моделирование сопряженного теплообмена нагревательной печи с шагающим подом Белорусского металлургического завода
	-
	Литье и металлургия.

2006. № 1 (37).

С.102-107
	6
	В.И. Тимошпольский,

М.Л. Герман,

П.С. Гринчук,
С.М. Кабишов

	8
	Critical Phenomena and Structu-ral Effects in Combustion of Dis-ordered Heterogeneous Mixtures
	
	Heat Transfer Research. 2007, Volume38, Issue 1. pp.57-69.
	1
	P.S.Grinchuk 

O.S. Rabinovich
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	6

	9
	Моделирование комбинированного теплопереноса в гетерогенной среде на основе случайных блужданий ансамбля броуновских частиц
	–
	Тепло- и массоперенос – 2007. Минск, 2007. (Сб. науч. тр. ИТМО НАНБ).
C. 345-351.
	7
	П.С. Гринчук

О.С. Рабинович, Е.Г. Мосолова

	10
	Удельная теплоемкость новых высокотемпературных теплоизоляционных волокнистых материалов
	–
	Тепло- и массоперенос – 2007. Минск, 2007. (Сб. науч. тр. ИТМО НАНБ).
C.352-356
	5
	П.С. Гринчук

Л.Е. Евсеева, 

Е.Г. Мосолова 

	11
	Математическое моделирование работы установки индукционного нагрева стальных заготовок и Оптимизация ее электрической намотки
	–
	Тепло- и массоперенос – 2007. Минск, 2007. (Сб. науч. тр. ИТМО НАНБ).

C. 362-368
	7
	П.С. Гринчук

И.В. Файн

	12
	Пути повышения эффективности работы нагревательных и термических газопламенных печей

	–
	Инженер-механик.
№ 4. 2007. С.20-25
	6
	П.С. Гринчук

В.В. Торопов, А.Н.Ознобишин, Н.В. Якутович

	13
	Conditions for combustion synthesis in nanosized Ni/Al films on a substrate
	–
	Physica B, Volume 392, Issues 1-2 , 15 April 2007, Pages 272-280.
	9
	P.S.Grinchuk 

O.S. Rabinovich, M.A. Andreev,

B.B. Khina

	14
	Модернизация промышленных печей. Опыт кооперации науки и промышленности
	
	Производственно-практический журнал «Металл-Информ». №1. 2009. С. 13-17.
	5
	П.С. Гринчук 

А.С. Синдель

	15
	Модернизация промышленных печей

	
	Энергетическая стратегия. №2. 2009. С. 46-49
	4
	П.С. Гринчук 

А.С. Синдель.

	16
	Анализ потенциальных направлений промышленной переработки стружки черных металлов в Республике Беларусь
	
	Литье и металлургия №2 2006г. часть 2.
	
	Тимошпольский В.И., 
Герман М.Л., Стеблова Э.А., Якутович Н.В.

	17
	Применение вращающейся волоки в метизном производстве РУП «Речицкий метизный завод»
	
	Литье и металлургия №2 2006г. часть 2.
	
	Тимошпольский В.И., Герман М.Л., Якутович Н.В., Мандель Н.Л., Самончик В.Г
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	2
	3
	4
	5
	6

	18
	Решение задачи теплопроводности при плавлении шара
	
	Тепло- и массоперенос – 2007. Сборник научн. трудов. Минск: ИТМО НАН Беларуси. 2007. С. 77-80
	4
	С.И. Дмитриев, Н.В. Павлюкевич Н.В.

	19
	Моделирование восстановления железной окалины продуктами конверсии метана в плазменной струе.
	
	ИФЖ, 2011, Том 85, №2, С.251-258
	8
	П. С. Гринчук, 
С. И. Дмитриев, 
Б. Б. Хина

	20
	Механизмы «сверхразрешения» при динамических измерениях
	
	ИФЖ, 2006, Том 79, №1, С.173-177.
	5
	Е. В. Чернухо

	21
	Принцип сравнения как альтернатива принципу подстановки в метрологии и статистике
	
	Тепло- и массоперенос–2008. Минск: ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, С. 418-423.
	6
	Е. В. Чернухо 

	22
	Универсальный алгоритм проверки статистических гипотез относительно распределения
	
	ИФЖ. 2010, т.83, №3, С.566-573.
	8
	Е. В. Чернухо 

	23
	Практические аспекты применения универсального алгоритма проверки статистических гипотез
	
	ИФЖ. 2011 118/099 т. 84. №3. С.645-652
	8
	Е. В. Чернухо 

	24
	Сравнение оценок параметров распределения по данным двухфакторного многократного эксперимента, полученного методами правдоподобия и ранговой меры
	
	Тепло- и массоперенос – 2011. Минск: ИТМО имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2011. С.353-357.
	5
	Е.В.  Чернухо 

	25
	Обоснование ранговой меры как эффективной статистики для оценки параметров распределения произвольной формы
	
	 ИФЖ. 2012 г Том 85, № 1, С.1-10.
	10
	Е. В. Чернухо

	26
	Комплексный тепловой контроль внутренних дефектов теплоизоляции и железобетонных конструкций строительных сооружений
	
	Тепло- и массоперенос–2007. Минск: ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2007. 
	
	Драгун В. Л., Стетюкевич Н. И., Шевцов В. Ф., Чернухо Е. В.,

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	27
	Метод и результаты градуировки пирометрического оборудования для бесконтактных измерений температуры в технологических процессах
	
	Тепло- и массоперенос – 2011. Минск: ИТМО имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2011. С.389-391
	3
	Драгун В.Л., Шевцов В.Ф., Чернухо Е.В., Ранцевич В.Б., Стетюкевич Н.И. 

	28
	Разработка прибора для контроля качества строительных смесей
	
	Тепло- и массоперенос –2008. Минск: ИТМО им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, 2009, С.353-356.
	
	Драгун В.Л., Стетюкевич Н.И., Кузьмин В.А., Чернухо Е.В., Шевцов В.Ф.,
Хилько М.В.

	29
	Диагностика состояния теплоизоляции трубопроводов выхлопа газо-поршневых агрегатов
	
	Неразрушающий контроль и диагностика, №1, 2011. С.40-46.
	
	Драгун В.Л., Стетюкевич Н.И., Шевцов В.Ф., Чернухо Е.В., 
Хилько М.В.

	30
	Результаты исследования работы промышленной ленточной сушильной установки для растительного сырья
	
	Тепло- и массоперенос-2011. Минск: ИТМО имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, 2011. С.162-167.
	
	Акулич П.В., 
Драгун В.Л., Стетюкевич Н.И., Слижук Д.С., 
Шевцов В.Ф.

	31
	Исследование работоспособности и теплозащитных свойств покрытий для ракетно-космических изделий
	
	Информатика, 2007, №3
	
	Драгун В.Л., 
Третьяк М.С., Торопов В.В., Чупрасов В.В.

	32
	Получение углеродистых наноматериалов на установке с плазмотроном и рабочей зоной прямоугольного сечения
	
	ИФЖ, том 83, №1, 2010, с. 8-10
	
	М.В.Кияшко, С.А.Жданок, И.Ф. Буяков, А.В. Крауклис, А.Н.Лактюшин, К.О.Борисевич.

	33
	Об условиях формирования углеродистых наноструктур на стальной поверхности реактора из продуктов разложения углеводородов в низкотемпературной плазме. Анализ материала по глубине, гипотеза механизма роста.

	
	ИФЖ, том 84, №3, 2011, с. 491-497
	
	М.В.Кияшко, С.А.Жданок,
И.Ф. Буяков, А.В. Крауклис, А.Н.Лактюшин, К.О.Борисевич
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	2
	3
	4
	5
	6

	34
	Моделирование процессов тепло- и массопереноса в камере пиролиза изношенных шин
	
	Тепло- и массоперенос–2011. Минск: ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2011, с. 130-135
	
	Т.В.Сороко, В.А.Жданок

	35
	Моделирование течений в топливном элементе
	
	Тепло- и массоперенос–2008. Минск: ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2009, с.93-97
	
	Т.В.Сороко, С.А.Филатов

	36
	CVD- синтез углеродных наноматериалов: моделирование и оптимизация тапловых режимов
	
	Тепло- и массоперенос–2007. Минск: ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2007, с. 197-201
	
	Т.В.Сороко, С.А.Филатов, Кучинский Г.С.

	37
	Приближенные расчеты температурных полей в цилиндрических заготовках различных марок сталей
	
	Литье и металлургия №2, 2007, с. 67-72
	
	Постольник Ю.С., Ратников П.Э., Сороко Т.В.

	38
	К расчету нагрева излучением и конвекцией стальных заготовок в кольцевых печах
	
	Доклады академии наук Беларуси. Т.49, № 3. С. 95-97 (2006 г.).
	
	В.И. Тимошпольский, 
Н.В. Павлюкевич, 
С.Б. Михалев, 
М.Л. Герман.

	39
	Высокотемпературная тепловизионная система на основе цифровой видеокамеры с целью применения в металлургических технологиях
	
	Литье и металлургия, 2006, №2, С.27-31
	
	И.В. Файн, Герман М.Л., Корнеев С.В., Ознобишин А.Н.

	40
	Адсорбционные свойства меланинсодержащих фитоадсорбентов в гранулированной форме
	
	ИФЖ, 2007, Т.80, №3, С.43-46
	
	А.Ф. Долидович, Г.С. Ахремкова, 
В.А. Лапина

	41
	Модернизация парка промышленных печей

	
	Наука и инновации. №12. 2010 г., №12. С.49-52.
	
	П.С. Гринчук, 
А.М. Русецкий

	42
	Математическое моделирование тепловых режимов работы электропечей сопротивления
	
	Инженерно-физический журнал. 
Т. 83, 2010. №1. С. 28-37
	
	П.С. Гринчук.

	43
	Теоретические и экспериментальные исследования пористой структуры и адсорбционных свойств углеволокнистых материалов
	
	ИФЖ. 2010. Т. 83, № 5. С.  861–865
	
	Долидович А. Ф., Ахремкова Г. С.
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	2
	3
	4
	5
	6

	44
	Некоторые научные основы современных энергосберегающих технологий газоочистки с неподвижными, движущимися и псевдоожиженными слоями
	
	ИФЖ, Т. 85, 2012, №1, С.43-58.
	
	Долидович А.Ф.

	45
	Municipal gas cleaning technologies preventing the environmental contamination by heat and CO2
	
	Сборник трудов «Прикладные научные разработки» УШ Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения - 2012», №115133, Прага, Чехия, 27 июня - 05 июля 2012 г.
	
	Dolidovich A.F., Akhremkova G.S.

	46
	Research studies of transfer processes in dispersed media relative to gas cleaning system
	
	Сборник трудов «Прикладные научные разработки» УШ Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения - 2012», №115134, Прага, Чехия, 27 июня - 05 июля 2012 г
	
	Dolidovich A.F., Akhremkova G.S.

	47
	Теплофизические свойства огнетермостойких тканей
	
	4 Междунар. научно-практ.  конф. «Чрезвычайные ситуации, ликвидация и предупреждение», Минск, 2007 г.
	
	Хилько М.В.

С.А Танаева

Л.Е.Евсеева

Н.М.Дмитракович

	48
	Теплофизические свойства современных теплоизоляционных материалов, применяемых в энергосберегающем оборудовании.
	
	Тезисы на 8-ю Междунар. научно-технич. конф. «Энерго- и материало-сберегающие экологически чистые технологии», 29-30 октября 2009 г,  г. Гродно
	
	Хилько М.В.

С.А.Танаева Л.Е.Евсеева

	49
	Теплофизические свойства огнетермостойких тканей
	
	«Весцi НАНБ», сер. фiз.-тэх. навук, 2008 г.
	
	Хилько М.В.

С.А Танаева

Л.Е.Евсеева

Н.М.Дмитракович

	50
	Исследование свойств новых теплоизоляционных строительных материалов
	
	Сборник научн. трудов. Минск: ИТМО НАН Беларуси. 2008 г.
	
	Хилько М.В.

С.А. Танаева

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	51
	Математическое моделирование нагрева и плавления металлошихты в дуговой сталеплавильной печи
	
	ИФЖ. 
2009. Т.82, №2,  
с.227-241.
	
	Станкевич Ю.А., Тимошпольский В.И., 

Павлюкевич Н.В., Герман М.Л., Гринчук П.С.

	52
	Моделирование восстановления железной окалины продуктами конверсии метана в плазменной струе. I. Термодинамическое моделирование
	
	Инженерно-физический журнал. 2011. Т.84, № 2  С 1-7.
	
	Б.Б. Хина, 
П.С. Гринчук.

	53
	Развитие исследований в области СВС в Беларуси  
	
	Современные методы и технологии создания и обработки материалов. V Международная научно-техническая конференция, (Минск 15-17 сентября 2010 г.). Сборник материалов в 3 книгах. Книга 3: Технологические процессы обработки материалов давлением. Безопасность и надежность магистральных трубопроводов и сосудов высокого давления. Пленарные доклады. - Минск, ФТИ НАН Беларуси, 2010, с.294-300.
	
	Б.Б.Хина, О.И.Рабинович, П.С.Гринчук, М.М.Кулак.

	54
	Моделирование тепло- и массообмена при плавлении металлолома в дуговой сталеплавильной печи.  
	
	Пятая Российская национальная конференция по теплообмену (РНКТ-5). 25—29 октября 2010. Москва, Россия. Секция 10. Теплопроводность. Теплоизоляция. 
Доклад №9.
	
	Станкевич Ю.А., Павлюкевич Н.В., Гринчук П.С.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55
	Экспериментальное исследование тепловых режимов работы энергоэффективных электропечей сопротивления
	
	Вести Национальной академии наук. Серия физико-технических наук. 2012, №1. 

С. 90-94.
	
	П. С. Гринчук, В. В. Торопов, А. Н. Ознобишин.

	56
	Пути повышения эффективности работы бестигельных печей отражательного типа для плавки, хранения и выдачи расплава
	
	Литье и металлургия. 2011. № 1. 
С. 28–33.
	
	А.Т. Волочко, 
П.С. Гринчук, 
Г.В. Марков, 
А.А. Жукова

	57
	
	
	Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук. (подана в печать)
	
	М.В. Кияшко, Торопов В.В., Гринчук П.С., А.Н.Ознобишин, С.И.Дмитриев

	58
	Статистика Бозе-Эйнштейна для микроканонического ансамбля в представлении чисел заполнения.
	
	Доклады НАН Беларуси. 2012. Подана в печать.
	
	Гринчук П.С.


4.3. Список докладов на конференциях с разбивкой по категориям (приглашенный, устный, стендовый).
	№ пп
	Название
	Место проведения конференции

(название, дата, место)
	Фамилии авторов

	1
	2
	3
	4

	1
	Опыт создания современных энергоэффективных промышленных печей.
	Белорусский промышленный форум. 

19-22 мая 2009 г. 
12-й Международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». Сборник материалов. 
С. 123-124.
	П.С. Гринчук 

А.С. Синдель.

	2
	Описание радиационного теплопереноса в гетерогенных средах на основе случайных блужданий ансамбля броуновских частиц
	Труды научной конференции «Молодежь в науке 2007». Минск. 23-25 октября 2007 г.
	П.С. Гринчук 

Е.Г. Мосолова

	1
	2
	3
	4

	3
	Экспериментальное исследование горения разбавленных механоактивированных порошков на основе Ni/Al
	Труды Четвертой Российской Национальной конференции по теплообмену. – РНКТ-4. Москва, Россия (23-27 октября 2006 г.). 
	О.С. Рабинович,
П.С. Гринчук
А.С. Рогачев,

Н.А. Кочетов

	4
	Simulation of Conductive Heat Transfer in Heterogeneous Materials on the Basis of Random Walk Method
	IV International Conference on Materials and Coatings for Extreme Performances: 

Investigations, Applications, Ecologically Safe Techno-logies for Their Production and Utilization. Yalta, Crimea, Ukraine (18-22 September, 2006).
	P.S.Grinchuk

	5
	Модели и программные средства для проведения пожарно-технических экспертиз
	Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация. IV Международная  научно-практическая конференция. Минск, 2007, с. 49-53
	П.С. Гринчук

Кондрашов В.В., 
Колпащиков В.Л., Шнип А.И.

	6
	Моделирование комбинированного теплопереноса в многокомпонентой гетерогенной среде на основе стохастических подходов
	VI Минский международный форум по тепло- и массообмену. 

MIF-2008. Т. 4. 
Статья 4-15. (19-23 мая 2008, Минск, Беларусь)
	П.С. Гринчук

Е.Г. Мосолова,

О.С. Рабинович

	7
	Радиационные характеристики среды нагревательной металлургической печи
	VI Минский международный форум по тепло- и массообмену. 

MIF-2008. Т. 2. (19-23 мая 2008, Минск, Беларусь)
	П.С. Гринчук 

Л.Е. Кратько, 
Н.И. Чубрик, 
В.В. Ажаронок, 
С.В. Гончарик 

	8
	Моделирование процесса восстановления железа из мелкодисперсного порошка окалины в электродуговом плазмотроне
	VI Минский международный форум по тепло- и массообмену. 

MIF-2008. Т. 8. 
Статья 8-10. (19-23 мая 2008,  Минск, Беларусь)

	П.С. Гринчук 

Б.Б. Хина

	1
	2
	3
	4

	9
	Термодинамическое моделирование и кинетические оценки восстановления железной окалины продуктами неполной конверсии метана
	VI Минский международный форум по тепло- и массообмену. 

MIF-2008. Т. 8. Статья 8-13.

(19-23 мая 2008, Минск, Беларусь)
	П.С. Гринчук 

Б.Б. Хина

	10
	Математическая модель и численный алгоритм расчета нагрева и плавления металлошихты в дуговой сталеплавильной печи
	VI Минский международный форум по тепло- и массообмену. 

MIF-2008.  Т. 9. 

(19-23 мая 2008, 

Минск, Беларусь)

	П.С. Гринчук 

Ю.А. Станкевич, 
В.И. Тимошпольский, Н.В. Павлюкевич, М.Л. Герман

	11
	Нагрев металла в газопламенных камерных печах. Математическое моделирование и экспериментальное исследование
	VI Минский международный форум по тепло- и массообмену. 

MIF-2008.  Т. 9. Статья 9-02.

(19-23 мая 2008, 

Минск, Беларусь)

	П.С. Гринчук, 

А.Н. Ознобишин, 
В.В. Торопов, 
Н.В. Якутович

	12
	Thermal, thermodynamic and kinetic modeling of iron oxide reduction by the products of methane conversion
	Fifth International Conference on Mathematical Modeling and Computer Simulations of Materials Technologies (MMT-2008), Ariel, Israel, September 8-12, 2008. 

	P.S.Grinchuk

B.B. Khina

	13
	Моделирование тепловых режимов  работы газопламенных печей
	V Международная научно-техническая конференция «Энергосберегающее оборудование для термической обработки. Материалы и технологии в современном печестроении» 26-29 мая 2009 г. г. Славянск, Украина. Сборник трудов. С. 35-51.
	П.С. Гринчук 

А.Н. Ознобишин, 
В.В. Торопов, Н.В. Якутович

	14
	Опыт использования экспериментального стенда «Нагревательная печь с выкатным подом»
	Белорусский энергетический форум. Круглый стол по проблемам энергоэффективности. Минск. Октябрь 2007 г.
	П.С. Гринчук, 
Н.В. Якутович, 
А.Н. Ознобишин, 
В.В. Торопов

	1
	2
	3
	4

	15
	Пути повышения эффективности работы нагревательных и термических газопламенных печей
	Научно-практический семинар «Энергоэффективные промышленные технологии». Минск. ИТМО. 
12-13 ноября 2007 г.
	П.С. Гринчук, Н.В. Якутович, 
А.Н. Ознобишин, 
В.В. Торопов

	16
	Математическая модель и экспериментальные результаты для процесса образования технического углерода в высокотемпературных газовых смесях
	XIVМинский международный форум по тепло- и массообмену 10-13 сентября 2012г. Тезисы докладов и сообщений. Минск: ИТМО НАН Беларуси. 2012. С. 475-479.

	С.И. Дмитриев, 
П.С. Гринчук, 
Н.В. Павлюкевич

	17
	Моделирование испарения жидкого углеводородного сырья при получении наноструктурированного технического углерода в высокотемпературном проточном реакторе
	IIIВсероссийская молодежная конференция с элементами научной школы «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества». Москва. 29 мая – июня 2012 г. / Сборник материалов. – М:ИМЕТ РАН, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012, С. 205–206.

	Дмитриев С.И., Гринчук П.С., Павлюкевич Н.В.

	18
	Экспериментальное исследование процессаполучения наноструктурированного техническогоуглерода в высокотемпературном проточномреакторе
	 III Всероссийская молодежная конференция с элементами научной школы «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества». Москва. 29 мая – июня 2012 г. / Сборник материалов. – М:ИМЕТ РАН, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012, С. 207–208.

	Дмитриев С.И., Гринчук П.С.

	1
	2
	3
	4

	19
	Комплексный метод диагностики процессов теплопереноса в гетерогенных теплоизоляционных материалах.
	VI Минский международный форум по тепло- и массообмену,  май 19-23, 2008

	В.Л. Драгун, 
Н.И. Стетюкевич, В.Ф. Шевцов, 
Е.В. Чернухо,

	20
	Многоканальная система контроля тепловых характеристик огнетермостойких материалов,
	IV Международная научно-практическая конференция «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация», Минск 6-7 июня 2007 г
	В.Л.Драгун, В.Ф.Шевцов, Н.И.Стетюкевич, Е.В. Чернухо

	21
	Применение теплового метода при исследовании внутренних дефектов теплоизоляции
	Международная научная конференция «Перспективные материалы и технологии», 27-28 марта 2008 г. Витебск, Беларусь: Сб. материалов. Витебск, 2008, С.199-205.
	Драгун В.Л., 
Шевцов В.Ф.,  Стетюкевич Н.И.

	22
	Диагностика процессов теплопереноса в огнезащитных волокнистых материалах.
	Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций. Тезисы докладов и сообщений международной научно-практической конференции. 2-3 октября 2008 г. Минск., С.193 – 195

	Драгун В.Л., Стетюкевич Н.И., Шевцов В.Ф.

	23
	Разработка прибора для контроля готовности строительных растворов


	Энергоэффективное строительство в Республике Беларусь: современные технологии и решения, их внедрение и применения: сборник тезисов докладов международной практической конференции, г. Минск, 23 апреля 2009 г. // Минск, 2009. – С. 34-35.
	Драгун В.Л., 
Чернухо Е.В.,  Шевцов В.Ф., Стетюкевич Н.И.

	1
	2
	3
	4

	24
	Комплексные методы и оборудование для термоиспытаний волокнистой теплоизоляции.
	Энергоэффективное строительство в Республике Беларусь: современные технологии и решения, их внедрение и применения: сборник тезисов докладов международной практической конференции,  г. Минск, 23 апреля 2009 г. / Минск, 2009. –  С. 35-36

	Драгун В.Л., Стетюкевич Н.И., Шевцов В.Ф

	25
	Универсальный стенд для термоиспытаний теплоизоляционных материалов
	Перспективные материалы и технологии: сборник тезисов международного симпозиума,  г. Витебск, 25-29 мая 2009 г. / УО «ВГТУ»: гл. ред. В.В.Рубаник. – Витебск, 2009. – С.10.

	Драгун В.Л.,  
Шевцов В.Ф., Стетюкевич Н.И., Чернухо Е.В., Данилов К.Е.

	26
	Разработка метода контроля готовности сухих  строительных смесей.
	Наука и технология строительных материалов: состояние и перспективы развития: материалы Международной научно-технической конференции, Минск, 27-28 мая 2009 г. / БГТУ – Минск, 2009. – С. 69-71.

	Коробко Е.В., Кузьмин В.А., Стетюкевич Н.И., Шевцов В.Ф., Чернухо Е.В.  

	27
	Комплексные термоиспытания теплоизоляционных материалов и изделий
	Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов: материалы 3-ей международной научно-технической конференции, Могилев, 23-25 сентября 2009 г. / Могилев, 2009. – С. 232-233.
	Драгун В.Л., 
Шевцов В.Ф., Стетюкевич Н.И., Чернухо Е.В

	1
	2
	3
	4

	28
	Аппаратно-программный комплекс для бесконтактного контроля температуры
	Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов: материалы 3-ей международной научно-технической конференции, Могилев, 23-25 сентября 2009 г. / Могилев, 2009. – С. 173-175.

	Драгун В.Л., 
Шевцов В.Ф., Стетюкевич Н.И., Ранцевич В.Б.

	29
	Прибор для оценки готовности строительных растворов
	Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов: материалы 3-ей международной научно-технической конференции, Могилев, 23-25 сентября 2009 г. / Могилев, 2009. – С. 113-114.

	Драгун В.Л., 
Шевцов В.Ф., Стетюкевич Н.И., Чернухо Е.В.

	30
	Термографическое исследование дефектов волокнистой теплоизоляции методом нагретого зонда
	Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии: материалы 8-й Международной научно-технической конференции, Гродно, 23-25 ноября 2009 г./ Гродно, 2009. – С.73

	Драгун В.Л., Стетюкевич Н.И., Шевцов В.Ф., 
Хилько М.В.

	31
	Разработка и апробация метода сравнительных термоиспытаний волокнистой теплоизоляции с использованием тепловизора
	Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии: материалы 8-й Международной научно-технической конференции, Гродно, 23-25 ноября 2009 г./ Гродно, 2009. – С.74.

	Драгун В.Л., 
Шевцов В.Ф., Стетюкевич Н.И., Хилько М.В.

	1
	2
	3
	4

	32
	Термографическое исследование предельного состояния, зарождения и развития разрушения элементов стальных конструкций.
	Актуальные проблемы прочности: сборник тезисов докладов LI-й международной конференции, г. Харьков, 16-20 мая 2011 г. / Харьков, 2011. – С. 34-35.
	Драгун В.Л., Стетюкевич Н.И., Шевцов В.Ф., Мойсейчик Е.А.

	33
	Влияние неопределенности излучательной способности на результаты термографического контроля
	Тезисы докладов и сообщений. XIV Минский международный форум по тепло- и массообмену. 10-13 сентября 2012 г. Минск.
	Стетюкевич Н.И., Шевцов В.Ф., 
Фираго В.А., 
Хилько М.В.

	34
	Методика исследования кинетики высокотемпературного осаждения углеродистых нановолокон на кинетическую поверхность
	III Всеросийская международная конференция с элементами научной школы «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества», Москва ,29.05 -01.06.2012
	М.В.Кияшко, П.С.Гринчук

	35
	Определение оптимального времени осаждения углеродных наноматериалов на каталитическую поверхность
	Тезисы докладов и сообщений. XIV Минский международный форум по тепло- и массообмену. 10-13 сентября 2012 г. Минск
	М.В.Кияшко, П.С.Гринчук

	36
	Описание радиационного теплопереноса в гетерогенных средах на основе случайных блужданий ансамбля броуновских частиц
	Молодежь в науке - 2007: Прил. к журн. "Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi": в 4 ч. Ч.3: Серия физико-математических наук; серия физико-технических наук; серия химических наук. - Минск: Белорус. наука, 2008. С. 103-110
	Гринчук П.С., Мосолова Е.Г.

	37
	Оптимизация технологических режимов работы нагревательных печей черной металлургии
	Доклад представлен на международную выставку «Мир металла 2006» (Минск, 12-14 сентября 2006 г.


	П.С. Гринчук, 
М.Л. Герман

	1
	2
	3
	4

	38
	Система тепловизионного контроля температуры поверхности нагретых объектов в диапазоне от 400 до 1800 (С
	Доклад представлен на международную выставку «Мир металла 2006», Минск, 12-14 сентября 2006 г.


	И.В. Файн, 
Герман М.Л., 
Гринчук П.С.

	39
	New Gas Cleaning Technologies Preventing the Environmental Contamination by Heat and CO2
	7th International Conference on "Sustainable Energy: Technologies, Materials, and Environmental Issues", Cairo, Egypt, November 13-15, 2007

	A.F. Dolidovich

	40
	Possible Benefit of Magnetic Stabilization of Solid Phase in a Spouted Bed as Applied to Some Industrial Processes
	5th International Symposium on Spouted Beds, ISSB-2008, Beijing, China, July 21-23, 2008

	A.F. Dolidovich

	41
	Some Scientific and Engineering Problems of Pneumatic and Air-Slide Conveying Systems in the Industrial Application
	12th International Workshop on Transport Phenomena in Two-Phase Flows, 13-18 September, 2008 Sunny Beach Resort, Bulgaria

	A.F. Dolidovich

	42
	Выбор мощности горелок и алгоритма управления системой газоудаления для минимизации тепловых потерь загрузочных печей
	Энерго- и ресурсосберегающие экологические технологии. Тезисы докладов VIII международной научно-технической конференции. Гродно, 29-30 октября 2009 г. Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы, 2009. С. 226
	Шабуня С.И., Мартыненко В.В., Гринчук П.С.

	43
	Modeling of iron oxide reduction in a plasma jet by the products of methane conversion
	8-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом». Минск, 23-25 сентября 2009. Белорусский государственный университет
	B.B. Khina, 
P.S. Grinchuk

	1
	2
	3
	4

	44
	Hydrodynamic and Heat Mass Transfer Studies  in Fixed, Moving and Fluidized Beds of Porous Solids as Basic for Modern Energy-Saving Environmental Protection Equipment Developments
	7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2010), 19 – 21 July 2010, Antalya, Turkey
	A.F.Dolidovich

	45
	Municipal gas cleaning technologies preventing the environmental contamination by heat and CO2
	Доклад на УШ Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения - 2012», Прага, Чехия, 27 июня - 05 июля 2012
	Dolidovich A.F., Akhremkova G.S.

	46
	Research studies of transfer processes in dispersed media relative to gas cleaning systems
	Доклад на УШ Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения - 2012», Прага, Чехия, 
27 июня - 05 июля 2012 г.
	Dolidovich A.F., Akhremkova G.S.


4.4. Поддерживаемые в силе охранные документы на объекты права промышленной собственности (ОПС).
	№

пп
	Название
	Номер и назначение патента
	Фамилии авторов

	1
	2
	3
	4

	1
	Печной газовый агрегат с выкатным подом
	Патент №11501 на изобретение от 28.02.2009
	В.И. Тимошпольский, М.Л. Герман, П.С. Гринчук, А.Н. Ознобишин, Н.В. Якутович, В.В. Торопов, А.Ф. Долидович, И.А.Трусова, С.М. Кабишов



	2
	Печь с выкатным подом
	Патент № 4210 на полезную модель от 22.03.2007
	Тимошпольский В.И., Герман М.Л., Гринчук П.С., Торопов В.В., Ознобишин А.Н., Якутович Н.В., Долидович А.Ф.



	3
	Печь нагревательная камерная
	Патент № 5415 на полезную модель от 30.08.2009
	Герман М.Л., Тимошпольский В.И., Ознобишин А.Н., Якутович Н.В., Мандель Н.Л., Кабишов С.М., Менделев Д.В., Хлебцевич В.А., Корнеев С.В.

	1
	2
	3
	4

	4
	Система измерения температуры нагретых объектов
	Патент РБ №3065 на полезную модель от 28.02.2006
	Герман М.Л, Файн И.В., Ознобишин А.Н., Корнеев С.В.

	5
	Защитный экран для термопары
	Патент РБ № 14951 на изобретение от 23.06.2011
	Гринчук П.С. Долидович А.Ф. Торопов В.В., Ознобишин А.Н.,Якутович Н.В

	6
	Устройство автоматического регулирования температуры в газопламенной камерной печи
	Патент РБ №7577на полезную модель
	Гринчук П.С., Шабуня С.И., Ознобишин А.Н., Торопов В.В., Якутович Н.В., Столович Н.Н.

	7
	Выкатной под камерных нагревательных печей
	Положительное решение на выдачу патента РБ на изобретение от 06.06.2012
	Гринчук П.С. Долидович А.Ф. Торопов В.В., Ознобишин А.Н., Якутович Н.В.

	8
	Способ и устройство для управления процессом горения в промышленной газопламенной печи (варианты)
	Положительное решение на выдачу патента РБ на изобретение от 28.05.2012
	Гринчук П.С., Шабуня С.И., Калинин В.И., Ознобишин А.Н., Якутович Н.В., Торопов В.В., Долидович А.Ф

	9
	Камерная электропечь сопротивления
	Патент РБ №8794 на полезную модель от 05.09.2012
	Гринчук П.С., Ознобишин А.Н., Торопов В.В., Якутович Н.В., Столович Н.Н.

	10
	Способ тепловой изоляции  электрических печей сопротивления и устройство для его осуществления
	Заявка №а 20100965 на выдачу патента на изобретение от 24.06.2010
	Гринчук П.С., Торопов В.В., Ознобишин А.Н., Якутович Н.В., Долидович А.Ф.

	11
	Модульное устройство для производства технического углерода из жидкого углеводородного сырья печным методом
	Заявка на патент РБ на изобретение. Подготовлена и передана в патентный отдел ИТМО НАНБ
	Гринчук П.С., Торопов В.В., Ознобишин А.Н., Якутович Н.В., Дмитриев С.И., Долидович А.Ф.


Перечень измерительных приборов и оборудования лаборатории
	№
	Тип 
	Основные

характеристики 
	Изго-тови-тель
	год

изготовления

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Анемометр-термометр цифровой ИСП-МГ4.01
	- диапазон измерения скорости воздушных потоков, м/с 0,1...20 

- диапазон измерения температуры воздуха, °С -30...+100 

- основная погрешность измерения: 

скорости воздушных потоков, м/с ±0,1+0,05 

температуры окружающей среды, °С, ±0,5
	ООО «СКБ 

Строй-прибор» г.Челябинск


	2011г.

	2
	Измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП-МГ4.03/5(I)

 «Поток»
	- диапазон измерений каналов плотности теплового потока от 10  до 999 Вт/м2; 

- диапазон измерений каналов температуры от минус 30 до 100˚С

- погрешность измерения плотности тепловых потоков, не более, ±6 %
±6

-  погрешность измерения температуры, не более, °С
±0.2
	ООО «СКБ 

Строй-прибор» г.Челябинск


	2011г.

	3
	Измеритель влажности электронный Влагомер-МГ4-У 
	Диапазон измерения влажности 

- древесины 2...45%; 

- строительных материалов 1...25%;

Основная абсолютная погрешность, не более: 

- древесины 1,5…2,5%; 

- строительных материалов 0,8…2,0%.
	ООО «СКБ 

Строй-прибор» г.Челябинск


	2011г.

	4
	Дальномер лазерный Disto D3
	Дальность измерения, м: от 0,05 до 100;

Точность измерения до 30 м: ±1,5мм;
	Швейцария 

Lecia Geosystems AG
	2011г.

	5
	Термометр цифровой малогабаритный ТЦМ 9210М2 с термопре-образователем ТТЦ07П-600


	- диапазон измерения 

0 …600° С

- погрешность измерения 

±0.1 °С



	ООО  «НПП «ЭлеМер» г.Москва, 

Зеленоград
	2004г.        

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Пирометр инфракрас-ный Нимбус – 760
	- диапазон измерения 

-32°C…760°C

при регулируемом коэффициенте излучения ε=0,100÷1,5

Погрешность

 ±(2+ед.мл. разряда)%


	«Харьков-Прибор»
	2008г.

	7
	Портатив-ный компь-ютерный термограф ИРТИС-200
	- чувствительность к перепаду температур на уровне 30˚ С -  0,05˚ С;  

-  поле зрения   25×20 град.; 

- мгновенное поле зрения 

2×2 мрад;  

- базовый диапазон контролируемых температур -20˚С … 1200˚ С; 

- погрешность измерения ±0.1 °С



	ООО «ИРТИС»

Москва
	2003г.

	8
	Автономный регистратор температуры и относи-тельной влажности EClerk-USB
	- температура эксплуатации 

-20 … 70˚;

-  объем памяти 80 000 значений; 

-  период опроса 1с…24ч
	НПК  «Рэлсиб», г.Новоси-бирск
	2011г.

	9
	Вольтметр В7-34А
	Диапазон измерения

- напряжения постоянного тока 

1 мкВ - 1000 В;

- сопротивления постоянному току 

1 мОм - 10 Мом;

- погрешность измерения ±0,02%
	п/я
	1987г.

	10
	Измеритель  теплопроводности ИТП-МГ4 (блок электронный, установка «100», зонд тепловой)


	- диапазон определения коэффициента теплопроводности при стационарном режиме 0,02…1,5 Вт/(м·К); 

- диапазон определения термического сопротивлении 0,01…1,5 м2·К/Вт  - диапазон определения теплопроводности методом теплового зонда    0,03…1  Вт/(м·К);   

- погрешность измерения  ±5%


	ООО «СКБ 

Строй-прибор» г.Челябинск


	2008г.

	1
	2
	3
	4
	5

	11
	Измеритель  регулятор «Сосна -003»
	- закон регулирования двухпозиционный; 

- количество каналов измерения – 4;  

= количество каналов регулирования – 1; 

- диапазон измерения  0 … 1200˚ С


	НПООО  «Энерго-прибор» г.Минск-Сосны 


	2004г.

	12
	Пирометр (инфракрас-ный термометр) Testo 830-T2 с зондом контактным 0602 0393
	-диапазон ИК-измерений -30…400°C 

- ИК-разрешение 0.5°C; 

- ИК-погрешность ±1.5° C от 0.1 до +400° C;   ±2 °C от -30 до 0° C;

- диапазон измерений температурного сенсора -50 …500° C  с зондом -50 …300˚ С;  

- разрешение температурного сенсора  0.1 °C;

- погрешность температурного сенсора  ±0.5 °C 


	Testo 

Германия
	2008г.

	13
	Газоанализатор Testo 350 XL
	- диапазон измерений -40... +1200 °C - погрешность ±0.5% от ИВ


	Testo 

Германия
	2008г.

	14
	Газоанали-затор Testo 350 XL
	- диапазон измерений -40... +1200 °C - погрешность ±0.5% от ИВ


	Testo 

Германия
	2008г.      

	15
	Манометр дифференциальный

 Testo 512
	- диапазон измерений 0 …2 гПа;

 - погрешность   ±0,011 гПа;

-  разрешение
 0.001 гПа


	Testo 

Германия
	2009г.   

	16
	Трубка напорная Пито
	- длина
350 мм;

- наружный диаметр
7  мм;

- температура контролируемой среды -40... +600° C;

- диапазон измерений 4...21 м/с;

- класс точности(погрешность) ±3%


	Testo 

Германия
	2008г.

	1
	2
	3
	4
	5

	17
	Термометр инфракрасный 

Reynger 3i2ML2g
	- диапазон измерений 200... +1800 °C;

 Оптическое разрешение  90:1;

Спектральный отклик 1.6μ;

- погрешность ±0.5% от ИВ


	Reytek

Германия


	

	18
	Терморадиометр ТРМ «И» (индикатор)
	Область спектральной чувствительности 4…40мкм;

Пределы измерения коэффициента излучения 0,03…0,5;

Частота модуляции теплового потока 7±1 Гц;

Приемник теплового потока – болометр типа БМ6-Ц1;

Показывающий прибор – микроамперметр М907, 

класс точности 0,5

100 мкА, 100 делений
	ЗОМЗ, Россия
	1985г.

	19
	Преобразователь термоэлектрический ТХА(К)
	Рабочий диапазон и погрешности измерения температуры по ГОСТ 6616-94:

-40 ... +333 С     :       +/-2,5 С;

 +333 ...+1100 С :      +/-0,0075xt


	НПООО «Энергоприбор», г. Минск
	2012г.

	20
	Измеритель влажности ВИТ-1
	Относительная влажность

- диапазон измерений от 20% до 90 %

- погрешность ±7%
	ОАО «Теромоприбор», РФ
	2012 г. 



